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CONEXIUNEA INTERNĂ A ABUTMENTELOR PROTETICE — 
FACTOR DETERMINANT A INDICELUI ESTETIC (ICE) ÎN 

PROTEZAREA PE IMPLANTE

Rezumat
Conexiunile bont-implant la ora actuală sunt tot mai mult discutate în 

funcţie de prezenţa unei sau a altei conexiuni. Astăzi restaurările unidentare 
susţinute pe implante dentare capătă o importanţă majoră în cadrul stoma-
tologiei. Sistemele de implante dentare cu două sau mai multe componente 
sunt mai des utilizate comparativ cu cele dintr-o piesă chirurgicală datorită 
avantajelor sale tehnice și clinice.

Cuvinte cheie: conexiune bont-implant, restaurări unidentare, implante 
dentare.

Summary
PROSTHETIC ABUTMENTS CONECTIONS AS A DETERMINING 
FACTOR IN SUPPORTED PROSTHETIC IMPLANT   

Implant-abutment connections today are increasingly discussed by the 
presence of one or other connection. Today becomes a major importance in 
the dentistry restorations supported on implants. Dental implants systems 
with two or more components are used more often than those of a surgical 
piece because its technical and clinical advantages.

Key words: implant-abutment connection, single restorations, dental im-
plants.

 Scopul
 Evaluarea indicelui estetic (rezultatului) al coroanelor pe implante în zona an-

terioară prin abordarea de formă, culoare și caracteristicile de suprafaţă ale coroa-
nelor dentare și ţesuturilor moi adiacente. Scopul acestui studiu este de a determi-
na reproductibilitatea indicelui ICE și influenţa exercitată de factorii determinanţi.

Introducere
Integrarea estetică a unei restaurări dentare sprijinită pe implante constituie în 

mod frecvent o provocare. Restaurarea formei, funcţiei și a fizionomiei, ce are la 
bază reabilitarea orală (Adell et al. 1981; Branemark et al. 1977; Laney et al. 1994). 
Ca o alternativă de tratament eficace, restaurările pe implante trebuie să corespun-
dă unor cerinţe fizionomice, ceea ce este factorul motivant principal al pacientului 
[1-3].

 În timp ce criteriile privind evaluarea funcţională a implanturilor (stabilitatea 
primară, radiologic — pierderea de masă osoasă, complicaţiile protetice și igiena 
bucală nesatisfăcătoare) sunt folosite prevalent pentru determinarea ratei de succes 
a protezării pe implante [4-7].

În puţine studii sunt abordaţi parametrii estetici ale restaurărilor pe implante. 
Lipsesc metodele obiective de evaluare a calităţii estetice. În „Consensul de Proce-
duri Clinice Recomandate în Stomatologia Estetică Implantologică „Belser și cole-
gii 10 au solicitat includerea rezultatului estetic în studiile clinice.

Factorii care au o influenţă majoră asupra esteticii sunt următorii:
1.  Factori individuali ai pacienţilor:
•  morfologie gingivală și orientare spaţială;
•  biotipul parodontal;
•  linia zâmbetului;
•  tipul de ocluzie;
•  spaţiul interdentar și interocluzal disponibil.
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2.  Factori chirurgicali:
•  gestionarea ţesuturilor moi;
•  repararea osului;
•  gradul de intervenţie chirurgicală, cu sau fără 

lambou;
•  poziţia tri-dimensională a implantului.
3. Factori de protezare:
•  morfologia și culoarea coroanei;
•  forma, textura și culoarea ţesuturilor moi;
•  componente și materiale protetice [8-10].

Interfaţa os-implant include diferite tipuri de co-
nexiuni bont-implant : hexagon extern și hexagon 
intern (fig.1). Hexagonul extern are o proiecţie dis-
tinct, ce se extinde în exteriorul corpului implantului, 
în timp ce, în hexagonul intern conexiunea bont-im-
plant este încorporată în corpul implantului. Implan-
turile cu conexiune internă au fost dezvoltate pentru 
a depăși complicaţiile clinice ale implanturilor cu he-
xagon extern.

Acestea includ:
• incidenţa mai mare de slăbire a șurubului;
• fractură de bont-implant;
• mișcare micro-dinamică la interfaţa bont-im-

plant.
Avantajele hexagonului intern includ:
• reducerea înălţimii verticale a platformei pen-

tru componentele de restaurare;
• distribuţia încărcării lateral în interiorul im-

plantului;
• un șurub, care creează un corp rigid, unificat, 

ce servește ca rezerve de vibraţii pentru o etan-
șare microbiană;

•  flexibilitate extinsă;
•  abilitatea de a reduce interfaţa de restaurare 

estetică la nivelul implantului [11-13].
Conexiunea internă a implantului poate fi fie în 

formă pasivă este denumită drept conexiunea Morse 
(fig.2), ce include o proeminenţă conică din bontul 
implantului, care poate fi de 8 ° ( Straumanns) sau 11° 
(Astra Ankylos), 1,5° este prevăzut în sistemul de im-
plante Bicon [14-15].

Fig.1 Hexagon extern și intern            

 Fig.2 Conexiunea Morse

Materiale și metode
În scopul de a evalua și înregistra indicele este-

tic poate fi trasată o distincţie fundamentală între 
metodele subiective și obiective. Una dintre metode 
subiective este competenţa pacientului să răspundă 
la chestionare, care pot exprima satisfacţia sau orice 
deficienţă care poate exista. Cu toate acestea, evalua-
rea subiectivă nu este potrivită pentru evaluarea po-
sibilităţilor de îmbunătăţire a restaurării. Metodele 
obiective se pot aprecia de către un examinator profe-
sionist. Meijer si colegii au publicat în 2005 un indice 
nou pentru evaluarea estetică a coroanelor sprijinite 
pe implante (fig. 3). 

Acest indice pare a fi de interes deosebit, deoa-
rece ia în considerare nu numai parametrii evaluării 
coroanei dentare, ci și mucoasa peri-implantară. Pa-
rametrii care influenţează rezultatul estetic sunt ur-
mătorii: forma anatomică, culoarea și caracteristica 
suprafeţei coroanare și a ţesuturilor moi peri-implan-
tare [16-18].

Indicii de evaluare a papilei interdentare după Me-
ijer sunt următorii:

— PID 0 (papila interdentară) — este amplasată 
în ½ a suprafeţelor de contact;

— PID 1 (papila interdentară) — lipsa papilei in-
terdentare, ,,Triunghiul negru’’;

— PID 2 (papila interdentară) — spaţiu interden-
tar mai puţin, ușoară convexitate;

— PID 3 (papila interdentară) — papilele inter-
dentare ocupă mai mult de jumătate din spa-
ţiu;

— PID 4 (papila interdentară) — papila umple 
întreg spaţiul conturului gingival;

— PID 5 (papila interdentară) — papilă hiperpla-
zică care acoperă ţesuturile dure;

Fig. 3 Clasificarea conform Meijer

 Evaluarea fiecărui parametru în cadrul indice-
lui ICE sunt prezentate în Tabelul 1.

1 punct = orice abatere ușoară;
5 puncte = orice abatere majoră.
Indicele ICE a fost calculat după cum urmează:
0 puncte = excelent; 1 punct = satisfăcător; 2 la 4 

puncte = moderat; și 5 puncte = nesatisfăcător.
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Tabelul 1 Evaluarea parametrilor ICE coronar în conformitate cu 

Meijer și colegii

N
um

ăr
ul

Elementul Parametru

Pu
nc

te

 1 Dimensiunea mezio-
distală a coroanei 

Este extrem de subdimen-
sionată 

5

Puţin subdimensionată 1
Lăţimea mezio-distală Nici o abatere  0

Puţin supradimensionată 1
Extrem de supradimen-
sionată 

5

 2 Poziţia muchiei 
incizale 

Foarte subdimensionată 5

Puţin subdimensionată 1

Nici o abatere 0 
Puţin supradimensionată 1
Extrem de supradimen-
sionată 

5

 3 Convexitatea labială 
coroanei 

Foarte subdimensionată 5

Puţin subdimensionată 1
Nici o abatere 0
Puţin supradimensionată 1
Extrem de supradimen-
sionată 

5

 4 Culoarea și translu-
ciditatea coroanei 

Abateri majore 5

Abatere minoră 1
Nici o abatere 0

 5  Textura coroanei Abateri majore 5
Abatere minoră 1
Nici o abatere 0

 6 Poziţia marginei 
mucoasei peri-im-
plantare 

Devierea >1,5 mm 5

Înălţimea gingiei 
vestibulare 

Devierea < 1,5 mm 1

Nici o abatere 0
 7 Poziţia mucoasei în 

spaţiile proximale  
(papila interdentară) 

 

Devierea >1,5 mm 5
Devierea < 1,5 mm 1
Nici o abatere 0

 8 Conturul mucoasei 
vestibulare 

  

Este extrem de subdimen-
sionată 

5 

Puţin subdimensionată 1 
Nici o abatere 0
Puţin supradimensionată 1 
Extrem de supradimen-
sionată 

5 

 9 Culoarea gingiei 
keratinizate 

Abatere majore 5
Abateri minore 1
Nici o abatere 0

Evaluarea parametrilor papilei interdentare 
conform Jemt în cadrul indicelui ICE sunt prezen-
taţi în figura 4 .

Gradul 0 — se caracterizează prin absenţa papilei 
interdentare

Gradul 1 — papilla interdentară este prezentă mai 
puţin de jumătate

Gradul 2 — papila interdentară este prezentă mai 
mult de jumătate

Gradul 3 — papila interdentară umple tot spaţiul 
interproximal

Gradul 4 — papilă interdentară hiperplazică cu 
acoperirea suprafeţelor dentare

Fig. 4 Clasificarea papilei interdentare după Jemt

  
Discuţii
Timp de mulţi ani în cercetarea știinţifică, rezul-

tatul estetic nu prea a fost documentat și nu este in-
clus în criteriile de succes a restaurărilor pe implan-
te. Pentru a evalua rezultatul estetic, sunt necesari 
parametrii obiectivi bine definiţi, în ceea ce privește 
mucoasa peri-implantară și coroana dentară. Desco-
peririle recente în ceea ce privește materialele utiliza-
te în fabricarea implanturilor și variaţiile în morfolo-
gia suprafeţei implantului au contribuit la obţinerea 
unor rezultate mai bune. Apariţia implanturilor cu 
acoperire ceramică, bonturi ceramice și implante din 
zirconiu au favorizat la restaurarea indicelui estetic 
(ICE) în special în zonele frontale. Cu toate acestea, 
viitorul implantologiei poate fi condusă de cercetări 
suplimentare și avansarea în tehnologii pentru a crea 
implante dentare vii din celule stem, ce ar putea avea 
un viitor promiţător [19].

Concluzii
 Restaurările solitare pe implante sunt considerate 

o opţiune de tratament valabil, datorită rezultatelor 
foarte previzibile în ceea ce privește osteointegrarea. 
În studiul acesta, utilizarea indicelui estetic (ICE) a 
folosit drept evaluare estetică a restaurărilor sprijinite 
pe implanturi dentare și a mucoasei periimplantare. 
Titanul este de obicei folosit, datorită stabilităţii sale 
excelente și integrării biologice. Cu toate acestea, în 
biotipul subţire al mucoasei se folosesc bonturile de 
dioxid de zirconiu, în special în regiunile frontale, de-
oarece ele combină rezistenţă ridicată, biocompatibi-
litate și datorită culorii sale albe, estetică. Valabilitatea 
și reproductibilitatea ICE este discutabil ca un instru-
ment obiectiv în estetica dentară. 
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Implantologia dentară permite restaurarea aproa-
pe în orice situaţie clinică, variind de la pacienţi par-
tial sau total edentaţi cu un succes mai mare și pre-
dictibilitate. Cu toate progresele, care au fost realizate 
până în prezent în domeniul implantologiei, obiec-
tivul rămâne încă de a simplifica și mai mult etape-
le existente, pentru a reduce durata de timp a trata-
mentului implanto-protetic, atât pentru pacient cât și 
pentru clinician. Eforturile de a atinge acest obiectiv, 
împreună cu o pregătire temeinică a profesioniștilor 
dentari, fac cu siguranţă implanturile dentare viitorul 
stomatologiei [20].
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